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Sub headline 

BRL 7700 

Protocol 7704 

Aanleg of herstel van vloeistofdicht voegafdichting 
 

Protocol 7711 

Algemene eisen voor aanleg of herstel van een vloeistofdicht voorziening 

BRL SIKB 7700 serie 

Voorzieningen met een kunstharsgebonden beschermlaag 
 



Protocol 7704 en 7711 
 

Algemeen 

Maakt onderdeel uit van de BRL 7700 
 
Erkenningsregeling van toepassing vanuit Besluit Bodemkwaliteit 
 
CUR Aanbeveling 64 en 65 
 
Vereenvoudiging van documenten en doelvoorschriften 



   Oplevering Voegafdichting Applicatie Voorbereiding 

Voorbereiding 
Controle en herstel  

Applicatie 
Aanbrengen primer en 
beschermlaag conform 
protocol 7704 

Aanbrengen voegafdichting 
Overeenkomstig protocol 
7711 

Oplevering 
 middel procesverbaal en 
schriftelijk advies 

Sub headline 

Proces van aanleg 

BAOC 



Controle ondergrond  

• Bestek/ werkomschrijving 

• Tekeningen 

• Werkplan 

• Keuringsplan 

• Inganscontrole 

• Naspeurbaarheid 

 

Hechtvermogen 

Vochtgehalte 

Afwezigheid 

van stof, vuil, 

etc 

Overige 

aandachts-

punten 

Controle op 

aanwezige 

•Dilitaties 

•Voegen 

•Scheuren 

•etc 
Documentatie 

Controle 

ondergrond 

•Opbouw 

ondergrond 

Registratie: 

• Functionaris 

• Datum/ Tijdstip 

• Bevindingen 

 

 



Realisatie 

Realisatie 

Voorbe-

handeling 

Egalisatie onderlaag 

Aan-

brengen 

primer 

Aanbrengen be-

schermlaag & be-

palen 

uithardings- 

tijd 

Voegafdichting 

aanbrengen 

• Bestek/ werkomschrijving 

• Tekeningen 

• Werkplan 

• Keuringsplan 

• Inganscontrole 

• Naspeurbaarheid 

 

Documentatie 
Registratie: 

• Keuringsresultaten 

 

 



Applicatie voegvullingsmassa 

• Bestek/ werkomschrijving 

• Tekeningen 

• Werkplan 

• Keuringsplan 

• Inganscontrole 

• Naspeurbaarheid 

 

Controle van 

de uitvoering 

Voorbe-

handeling 

Aanbrengen 

primer en 

voegmassa 

Uitvoeren 

metingen & 

bepalen 

uithardingstijd 

Controle 

voegsponning 

Documentatie 

Applicatie 

voegvullings-

massa 

Registratie: 

• keuringsregistraties 

en evt BHOC 

 

 

Aanbrengen 

rugvulling 



Afronding 

Afzetting en 

bewaking 

Oplevering 

BAOC/ 

BHOC 

Tekeningen 

Schriftelijk 

advies 

Afronding 

Afronding 

• keuringsregistraties  



Afronding 

Afzetting 

en 

bewaking 

Oplevering 

BAOC/ 

BHOC 

Tekeningen 

Schriftelijk 

advies 

Afronding 

Samengevat 

• Bestek/ werkomschrijving 

• Tekeningen 

• Werkplan 

• Keuringsplan 

• Inganscontrole 

• Naspeurbaarheid 

 
Hechtvermogen 

Vochtgehalt

e 

Afwezigheid 

van stof, vuil, 

etc 

Overige 

aandachts-

punten 

Controle op 

aanwezige 

•Dilitaties 

•Voegen 

•Scheuren 

•etc 

Documentatie 

Controle 

ondergrond 
•Opbouw 

ondergron

d 

Registratie: 

• Functionaris 

• Datum/ Tijdstip 

• Bevindingen 

 

 

Realisatie 

Voorbe-

handeling 

Egalisatie onderlaag 

Aan-

brengen 

primer 

Aanbrengen be-

schermlaag & be-

palen uithardings- 

tijd 

Voegafdichting 

aanbrengen 

• Bestek/ 

werkomschrijving 

• Tekeningen 

• Werkplan 

• Keuringsplan 

• Inganscontrole 

• Naspeurbaarheid 

 

Registrati

e: • 

Keuringsresultate

n 

 

 

• Bestek/ werkomschrijving 

• Tekeningen 

• Werkplan 

• Keuringsplan 

• Inganscontrole 

• Naspeurbaarheid 

 

Controle 

van de 

uitvoerin

g 

Voorbe-

handeling 

Aanbrenge

n primer en 

voegmassa 

Uitvoeren 

metingen & 

bepalen 

uithardingsti

jd 

Controle 

voegsponning 

Applicatie 

voegvullings-

massa 

Registrati

e: 
• keuringsregistraties 

en evt BHOC 

 

 

Aanbreng

en 

rugvulling 
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Contactgegevens 

WWW.INTRON.NL 
WWW.SGS.COM 
0345 - 580733 

 

Oscar Terheijden 
Telefoon: 0345 - 580733 
E-mail: Oscar.Terheijden@sgs.com 

 

 


